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Giris: Bu calismanin amaci, farkli agiz gargaralarinin mikrohibrit kompozit rezinin yiizey
plirtizliligii ve renk degisimi tizerine etkisini incelemektir.

Yontem:

Bu calismada, bir mikrohibrit kompozit rezinin (Filtek 2250, 3M ESPE) kullanilmistir. 30
adet disk seklinde kompozit rezin 6rnegi (4xX2 mm) hazirlanmis ve LED 151k cihazi
1000mW/cm? giigte kullanilarak iireticinin talimatlar1 dogrultusunda polimerize edilmistir.
Omnekler, farkli a1z gargaralaria gére 3 gruba ayrilmis ve Listerine, Klorhekidin ve distile
su (control) igerisinde 14 giin boyunca bekletilmistir (n=10).Ag1z gargaralarina maruz
birakilmadan 6nce ve sonra yiizey piiriizliiliikleri kontakt profilometre ile, renk degisimleri
ise spektrofotometre ile Ol¢iilmiistiir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak tekrarli
ANOVA ve Bonferroni testi ile degerlendirilmistir. (p<0.05)

Bulgular:

Mikrohibrit kompozit rezinin farkli agiz gargarasi soliisyonlarina maruz kalmasi, yiizey
pliriizliligii degerlerinde belirgin bir degisime neden olmamistir. Benzer sekilde,
maruziyet oncesi ve sonrasi renk degisimleri agisindan da anlamli bir fark bulunmamastir.

Sonugc:

Bu calismanin sonuglarma gore, test edilen agiz gargaralarinin, mikrohibrit kompozit
rezinin ylizey piriizliligli ve renk degisimine belirgin bir etkisi olmadigi ortaya
konmustur.
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